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EN 17539:2021

Overall thickness

Gesamtstdrke

Epaisseur totale

Totale dikte

Espesor total

Catkowita grubosé

5.2mm

1ISO 24340:2006

Thickness of the wear layer

Starke Nutzschicht

Epaisseur de couche d'usure

Dikte van de slijtlaag

Espesor capa de uso

Grubos¢ warstwy scieralnej

0.55 mm + polyurethane

1SO 23997:2008

Weight

Gewicht

Poids

Gewicht

Peso

Waga

+/- 8.23 kg/m?

1SO 23999:2021

Dimensional stability
(average value)

Dimensionsstabilitat
(Durchschnittswert)

Stabilité dimensionnelle
(valeur moyenne)

Dimensionale stabiliteit
(gemiddelde waarde)

Estabilidad dimensional
(valor promedio)

Stabilno$¢ wymiarowa (war-
tos¢ srednia)

In longitudinal direction In Langsrichtung En direction longitudinale In lengterichting En direccion longitudinal W kierunku wzdtuznym < 015%

In cross direction In Querrichtung En direction transversale In dwarsrichting En direccién transversal W kierunku poprzecznym <015%
1ISO 24343-1:2012 Residual indentation Resteindruck Indentation résiduelle Restindruk Resistencia al punzonado Wgniecenie resztkowe 0.20 mm
1SO 4918:2016 Castor chair test Stuhlrollentest Test de chaise roulette Rolstoeltest Prueba de silla de ruedas Test krzesta \"

ISO 105-B02:2013

Colour fastness to artificial light

Lichtechtheit (Xenotest)

Solidité des couleurs a la lumiére
artificielle

Kleurvastheid bij kunstlicht

Resistencia del color ala luz
artificial

Odpornos¢ koloru na sztuczne
$wiatto

7-8, depending on design

1ISO 10582:2017

Usage category

Beanspruchungsklasse

Catégorie d'utilisation

Gebruikscategorie

Categoria de uso

Kategoria uzytkowania

23 - Intensive domestic use

Electrical resistance

Elektrischer Widerstand

Résistance électrique

Elektrische weerstand

Resistencia eléctrica

Opor elektryczny

Method A, vertical resistance Verfahren A, fir Durchgang- Méthode A, résistance verticale Methode A, verticale weerstand Método A, resistencia vertical Metoda A, rezystancja skroéna | > 3.0 x 10" Q

EN 1081:2018 swiderstand R1
Method C, horizontal resistance | Verfahren C, fUr Oberfladchen- Méthode C, résistance Methode C, horizontale Método C, resistencia horizontal | Metoda C, rezystancja >2.0x10’Q

widerstand R3 horizontale weerstand elektryczna pozioma

EN 1815:2016, method A StoFic ele‘ctricol propensity EIekFrostfxtisches Verhalten Pro;‘)ensiAon électrique statique Stc:t‘ischcla elektrische neiging Pro;?ensyié‘n eléctrica estdtica Elektrycznosc¢ statyczna Rubber sole: 0.9 kV
(anti-static) (Antistatisch) (antistatique) (antistatisch) (antiestdtica) (antystatyczna)

EN 13893:2002 Slip resistance Rutschhemmung Antidérapant Slipweerstand Resistencia al deslizamiento Odpornosé na poslizg 0.48p

1ISO 8302:1991 Thermal resistance Thermischer Widerstand Résistance thermique Thermische weerstand Resistencia térmica Opdr cieplny (przewodno$é 0.036 m2 K/W

EN 12667:2001

(thermal conductivity)

(Wéarmeleitfahigkeit)

(conductivité thermique)

(thermische geleiding)

(conductivid-ad térmica)

cieplna)

EN 438-2:2016+A1:2019

Staining and resistance to
chemicals

Fleckenempfindlichkeit und
Chemikalienbestandigkeit

Coloration et résistance aux
produit chimiques

Kleuring en weerstand tegen
chemicalién

Tincidén y resistencia a productos
quimicos

Barwienie i odpornos¢ na
chemikalia

Class 5 - no change

1zol ie dzwigkow uder-
EN ISO 10140-1 - 5:2010 Impact sound insulation Trittschallddmmung Isolation phonique d'impact Impact geluidsisolatie Aislamiento acustico de impacto 0 ?wunle zwigkow uder AL'—'N 9.dB
zeniowych AL, 20dB
EN ISO 354:2003 Sound absorption Schallabsorption Absorption sonore Geluidsabsorptie Absorcién de sonido Pochtanianie dzwieku a, 0.05
Classificati f burni C 1 tal Klasyfikacj; h i
EN 13501-1:2018 GSSI, cation of burning Brandverhalten ompor femen ala Brandgedrag Comportamiento al fuego asynikacja zachowania B, -s1
behaviour combustion i

podczas spalania

1ISO 24334:2019

Determination of locking
strength

Bestimmung der Verriegelungs-
festigkeit

Détermination de la résistance
au blocage

Bepaling sterkte van de
klikverbinding

Determinacion de la fuerza de
bloqueo

Okreélenie wytrzymatosci
blokady

Long side: 7.5 kN/m
Short side: 91 kN/m

Underfloor heating

FuBbodenheizung

Chauffage par le sol

Vloerverwarming

Calefaccién para suelo radiante

Ogrzewanie podtogowe

28°C
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